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CERTIFICADO DE ENSAYE N° 5 1 6/ 086

Empresa : Avery Dennison Chile S.A.
Referencia : Carta del 09/07/2013
Solicitante  : Maria Patricia Calle - SA Segment & SSSA Comercial Manager

Equipo : Retrosing de Geometria -4°/ 0,2°

Ensaye : Laminas Reflectivas

Marca Avery Dennison

Tipo Grado de Ingenieria Primatico

P Retrorreflectancia
Tipo de Lamina Color
(cd/lux m?)

T-2500 Blanco 247
T-2501 Amarillo 260
T-2508 Rojo 119
T-2505 Azul 15
T-2507 Verde 31

Nota 1 Los ensayos fueron realizados de acuerdo a Norma ASTM D 4956.

Nota 2 Estos resultados corresponden soélo a las muestras ensayadas y no constituye certificacion de

producto
La Florida, .5 100 2013
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Empresa Avery Dennison - Maria Patricia Calle
Direccion Antillanca N° 560, Médulo 6 y 7 Pudahuel
Of. Contabilidad DLNV
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